Завдання для дистанційної підготовки 
з дисципліни «Матеріалознавство»
для груп МЕ-01,02,04,06-13

Тема 1. Класифікація матеріалів та структурні рівні їх будови.
Відповісти на наступні запитання:
1. По яких ознаках відрізняють метали і неметали в системі елементів Д.І.Мендєлєєва?
2. Охарактеризуйте природу міжатомних зв’язків: ковалентного, іонного, металевого.
3. Опишіть будову металів у газоподібному, рідкому та твердому стані.
4. Які найбільш поширені типи кристалічних решіток у металів?
5.  Яким чином проявляється анізотропія властивостей в матеріалах, кристалах?
6.  Поясніть природу поліморфізму елементів.
7. В яких координатах та якими методами будують діаграми стану мономорфних та поліморфних металів? Наведіть приклади.
Індивідуальні завдання:
Після відповіді на запитання охарактеризуйте будову електронних шарів, типи кристалічних решіток та властивості наступних елементів (номер у таблиці відповідає номеру студента у академічному журналі):
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Для виконання лабораторних робіт підготувати конспект на тему «Макроструктурний метод дослідження» згідно посібника, що видається на кафедрі матеріалознавства під назвою
Методические указания к проведению лабораторных работ «Макроструктурный метод исследования» - 
Лаб. раб :№2 (Макроструктура слитка), 
№3(Выявление ликвации примесей в стали)

Тема 2 Кристалізація металів.
Відповісти на наступні запитання:
1. Поясніть, чому для початку кристалізації необхідне переохолодження нижче температури плавлення?
2. Що означає термін «зародок критичного розміру»?
3. Що означають терміни «гомогенне та гетерогенне зародження»?
4. Опишіть основні механізми утворення та росту зародків.
5. Як швидкість охолодження впливає на розміри та форми росту кристалів. Що означає «дендрит»
6. Яку будову мають металеві (стальні) виливки?
7. Що собою являють «модифікатори»?
8. Від яких факторів залежить розмір кристалів, що утворюються при кристалізації металів?
9. Які структурні зони можуть утворюватись у виливках?
10.  В якій структурній зоні виливка властивості мають найбільш анізотропний характер?
11.  Які усадочні дефекти можуть утворюватися у виливках.
12.  Види усадочних раковин.
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