Варіанти індивідуального завдання з дисципліни «Поверхнева обробка та відновлення виробів»

Номер варіанту відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента

Варіант 1
1. Описати процеси алітірування.
2. Які процеси відбуваються в поверхневих шарах металів та сплавів при ХТО?
3. В результаті яких засобів обробки можливо отримувати аморфну структуру?
4. Описати процес хромування.
5. 5. Як впливає температура на товщину дифузійного шару?

Варіант 2
1. Описати процем борірування.
2. Класифікувати методи локальної поверхневої обробки
3. Електронно-променеве випаровування.
4. Які матеріали піддають ХТО?
5. Описати процес цинкування.
6. Навести приклади іонно-індукційного структурного перетворенння.

Варіант 3
1. Описати процеси хромування.
2. Якими методами можливо підвищити надійнсть та довговічність машин і механізмів?
3. Структурні зміни в металах під час лазерного впливу.
4. Які процеси протікають при ХТО?
5. Описати процеси ціанування.
6. Обладнання та практичне застосування іонної імплантації.

Варіант 4
1. Описати процес цинкування.
2. Які процеси відбуваютьсґ в поверхнеивх шарах металів та сплавів при ХТО?
3. Терморезисторне випаровування.
4. Описати процес азотування.
5. Які процеси протікають при дробеструйній обробці?
6. Охарактеризуйте сучасні прилади із застосуванням газорозрядних гармат.


Варіант 5
1. Як впливає температура на товщину дифузійного шару?
2. Описати процем цементації
3. Основні процеси проходження та гальмування іониів в твердих тілах.
4. Якими методами можливо підвищити надійність та довговічність машин та механізмів?
5. Описати процес азотування.
6. Як відбувається утворення структури іонно-імплантованих сплавів.

Варіант 6
1. Описати процес борування.
2. Зв'язок між товщиною шару та швидкістю дофузії?
3. Як відбувається утворення структури іоно-імпланотованих сплавів?
4. Описати процеси цементації.
5. Які процеси відбуваються в поверхневих шарах металів та сплавів при ХТО?
6. Основні механізми лазерної імплантації.

Варіант 7
1. Описати процеси хромування.
2. Які матеріали оброблюють ХТО?
3. Засоби наплавки.
4. Описати процес алітирування.
5. Як впливає температура на товщину дифузійного щару?
6. Навести приклади іоно-індукційного структурного перетворення

Варіант 8
1. Описати процесси алітирування.
2. Пояснити процеси дифузії адсорбування атомів.
3. Лазерне випвровування.
4. Якими методами можливо підвищити надійність та довговічність машин та механізмів?
5. Описати процес азотування.
6. Як відбувається утворення структури іоно-імплантованих сплавів?

Варіант 9
1. Описати процес нітроцементації.
2. Класифікувати методи поверхневої обробки.
3. Особливості нанесення покриттів на керамічні пдастини. 
4. Описати процес хромування.
5. Який зв'язок між товщиною шару ти швидкістю дифузії?

Варіант 10

1. Описати процес борірування.
2. Класіфікувати методи локальної поверхневої обробки.
3. Електронно-променеве випаровування.
4. Описати процес хромування.
5. Як впливає температура на товщину дифузійного шару?
6. Плакування.




